
PhD: Degradatie tunnelmaterialen
Erik Schlangen

Donderdag 30 maart 2023



Waarom “Material Health Monitoring”
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Schades in constructies (tunnels) worden veroorzaakt door:
◦ Zettingen (door veranderingen in de grond)

◦ (Over-)belasting op de constructie

◦ Materiaal-veranderingen

Zijn veranderingen in het material te meten?



Hoe doen we dat bij mensen?
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Zou dat ook bij tunnels kunnen?
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Tunnel-fitbit

• Zoek/kies de kritische locaties en degradaties in een tunnel

• Ontwikkel/kies/test/implementeer sensoren die de verandering van 
eigenschappen (chemisch/thermisch/hygrisch/rek/spanning) van 
materialen in tunnels signaleren

• Verzamel data en gebruik AI (artificial Intelligence) voor interpretatie

• Ontwikkel een actieplan
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